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PRESENTACIÓN 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones en su calidad de órgano rector a 

nivel nacional en materia de transporte y tránsito terrestre, es la autoridad 

competente para dictar las normas correspondientes a la gestión de la 

infraestructura vial y fiscalizar su cumplimiento. 

La Dirección General de Caminos y Ferrocarriles es el órgano de línea de ámbito 

nacional encargada de normar sobre la gestión de la infraestructura de caminos, 

puentes y ferrocarriles; así como de fiscalizar su cumplimiento. 

El “Manual de Mantenimiento o Conservación Vial” forma parte de los 

Manuales de Carreteras establecidos por el Reglamento Nacional de Gestión de 

Infraestructura Vial, aprobado por D.S. N° 034-2008-MTC y constituye uno de los 

documentos técnicos de carácter normativo, que rige a nivel nacional y es de 

cumplimiento obligatorio por los órganos responsables de la gestión de la 

infraestructura vial de los tres niveles de gobierno: Nacional, Regional y Local. 

El “Manual de Mantenimiento o Conservación Vial” constituye un documento 

técnico que permite a los responsables, programar, presupuestar, ejecutar y 

controlar las actividades de conservación vial; y tiene por finalidad brindar los 

criterios apropiados que se deben aplicar para la gestión del conjunto de 

actividades técnicas de naturaleza rutinaria y periódica, que se ejecuten en las vías, 

incluyendo los puentes, túneles y demás elementos de la misma, para que estos se 

conserven en niveles de servicios adecuados. 

Asimismo, el “Manual de Mantenimiento o Conservación Vial” contiene las 

Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación Vial, que deben ser 

aplicadas sin modificación alguna, en todo caso, si durante el desarrollo de las 

actividades, surge la necesidad de incluir trabajos no contemplados, se propondrá 

como “Especificaciones Especiales” ante la entidad contratante, quien se encargará 

de su aprobación y reporte al órgano normativo de la infraestructura vial del MTC. 

Además, también incluye en su parte final, Guías Instructivas, que tiene por 

finalidad orientar las actividades y participación de los ingenieros, técnicos y 

supervisores. 

Teniendo en consideración que como toda ciencia y técnica, la ingeniería vial está 

en permanente cambio e innovación, es necesario, que el presente documento sea 

revisado y actualizado periódicamente, por el órgano normativo de la 

infraestructura vial del MTC. 

Lima, Marzo de 2014 



 

 

   CARRETERA DE ACCESO AL NUEVO PUERTO DE YURIMAGUAS Y PUENTE PARANAPURA 
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PARTE 1 

ASPECTOS CONCEPTUALES, NIVELES DE SERVICIO, 
INVENTARIO DE CONDICIÓN 

 

CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

1.1 Introducción 

El desarrollo de la vialidad y de los transportes es una importante necesidad 

nacional para romper el aislamiento de los pueblos, que tanto en costa, sierra y 

selva tienen dificultades para superar los obstáculos naturales y para mejorar su 

accesibilidad entre ellos, en razón de las particulares características de nuestra 

topografía y climas nacionales. Su integración es una necesidad y una meta 

nacional desde el punto de vista social, económico y geopolítico; y como medio de 

transporte a las carreteras les toca cubrir ese anhelo de los pueblos que es una de 

las infraestructuras requeridas y de las más costosas entre las muchas necesidades 

que tiene el país. 

En términos generales se tienen muchas limitaciones para cubrir de un lado las 

necesidades de inversión para mejorar la vialidad existente y del otro lado, para 

cubrir las necesidades del costo en la conservación vial. Se debe asignar los 

recursos para conservarla en un buen nivel de servicio; toda vez que la 

consecuencia es más cara para el país cuando se deteriora o pierde el patrimonio 

vial por la falta de las actividades de conservación. 

La ecuación que maximiza la diferencia a favor del beneficio del usuario, frente al 

gasto vial por inversión y conservación vial, constituye el nivel óptimo deseado, en 

la ingeniería de la vialidad pública. 

Desde este punto de vista, la conservación del patrimonio vial del Estado requiere 

de un sistema de procesamientos técnicos especializados, ajustada por un 

permanente monitoreo de la condición vial para todos los tramos que forman parte 

del programa de conservación que normalmente tiene una parte rutinaria de 

ejecución anual y otra parte de ejecución periódica que debidamente coordinadas 

en el conjunto, deben lograr optimizar el costo para maximizar el beneficio del 

usuario. 

En materia de administración de una red vial pública, la conservación vial como 

actividad de preservación del patrimonio vial de la nación, es de naturaleza 

presupuestal distinta a la actividad de inversión en construcción o de mejoramiento 

de las carreteras. 

La conservación vial es de naturaleza claramente tipificada como gastos ordinarios, 

aplicados a la necesidad de proporcionar un nivel de servicio operativo optimizado 

en el concepto económico, que en cualquier caso debe significar una condición de 

transitabilidad continua, cómoda y segura. 

La conservación vial puede definirse como el conjunto de actividades de obras de 

ingeniería vial, que requieren realizarse de manera preventiva para evitar el 

deterioro prematuro de los elementos que conforman la vía. Por esta causa, el 

monitoreo diario del camino en forma visual, es la actividad de rutina básica de la 

conservación vial; y da su nombre de "conservación rutinaria" al conjunto de 
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actividades de corrección inmediata de defectos. La segunda parte denominada 

"conservación periódica", está conformada por obras que acumulan aspectos que 

no pueden ser de reparación inmediata, pero que si son visibles y en base a la 

experiencia y demanda del tráfico, son programables para ser realizadas por 

tramos viales, cuya prioridad se certifica en el campo en función de los registros de 

estado del camino. 

Por otro lado, debemos mencionar que el gasto en la conservación de carreteras y 

caminos se constituye en una actividad estratégica de la que depende la mayor 

parte de la producción y de los servicios del país, en razón que una conservación 

adecuada, no sólo preserva el patrimonio vial, sino que disminuyen los costos de 

operación de los usuarios lo que hace más competitivo al país. 

La conservación vial técnicamente es una actividad muy especializada, de 

importante magnitud económica, que debe realizarse con eficiencia y oportunidad 

para minimizar los gastos y cumplir las metas que se programan 

presupuestalmente sobre un periodo anual. 

El conocimiento y la experiencia especializada son los factores necesarios para 

obtener los mejores resultados de los procesos que configuran la actividad de 

conservación vial. 

1.2 Organización del manual de mantenimiento o conservación 

vial 

Este Manual de Conservación Vial, tiene como finalidad brindar los criterios 

apropiados que se deben aplicar para la gestión del conjunto de actividades 

técnicas de naturaleza rutinaria y periódica, que se ejecuten en las vías para que 

éstas se conserven en niveles de servicio adecuados, incluyendo los puentes, 

túneles y demás elementos que forman parte de la vía. 

El Manual de Conservación Vial es la norma que permite a las entidades y los 

ingenieros responsables, para que programen, presupuesten, ejecuten y controlen 

las actividades de conservación vial, ajustándose a las políticas y procedimientos de 

la entidad; asimismo, a los estándares, pautas y a las buenas prácticas de la 

ingeniería.  

El Manual de Mantenimiento o Conservación Vial, a fin de que sea un instrumento 

de fácil identificación y uso por parte de las entidades públicas y privadas a cargo 

de la gestión de conservación vial, está organizado de  la siguiente manera: 

1.2.1 Partes 

 Parte 1: Aspectos conceptuales, niveles de servicio, inventario de condición. 

 Parte2: Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación Vial 

 Anexos: Guías Instructivas 

 Parte 4: Especificaciones técnicas generales para el mantenimiento rutinario 

manual en caminos vecinales por parte de los gobiernos locales 

1.2.2 Capítulos 

La Parte 1: Aspectos conceptuales, niveles de servicio e inventario de 

condición, contiene lo siguiente: 

 Capítulo 1: Generalidades 

 Capítulo 2: Aspectos conceptuales 

 Capítulo 3: Niveles de servicio 

 Capítulo 4: Inventario de condición 
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La Parte 2: Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación Vial, 

contiene lo siguiente: 

 Generalidades  

 Capítulo 100: Preliminares 

 Capítulo 200: Conservación de la plataforma y taludes 

 Capítulo 300: Conservación de calzada en afirmado 

 Capítulo 400: Conservación de pavimentos flexibles en calzada y bermas 

 Capítulo 500: Conservación de pavimentos rígidos en calzada y bermas 

 Capítulo 600: Conservación de drenaje superficial 

 Capítulo 650: Conservación de drenaje subterráneo  

 Capítulo 680: Conservación de muros y obras complementarias 

 Capítulo 700: Transporte 

 Capítulo 800: Conservación de la señalización y seguridad vial 

 Capítulo 900: Conservación del derecho de vía 

 Capítulo 1000: Conservación de túneles 

 Capítulo 1100: Conservación de puentes 

La Parte 3: Guías instructivas, contiene lo siguiente: 

 Guía instructiva para ingenieros 

 Guía instructiva para técnicos 

 Guía instructiva para supervisión 

La Parte 4: Especificaciones técnicas generales para el mantenimiento rutinario 
manual en caminos vecinales por parte de los gobiernos locales: 

 Aspectos conceptuales 

 Metodología, indicadores y programación de las actividades de mantenimiento 

rutinario 

 Especificaciones técnicas generales para el mantenimiento rutinario manual en 

caminos vecinales por parte de los gobiernos locales 

 Actividades de conservación rutinaria 

 Capítulo 1200: Conservación de la calzada 

 Capítulo 1300: Limpieza de obras de drenaje  

 Capítulo 1400: Control de vegetación  

 Capítulo 1500: Seguridad vial 

 Capítulo 1600: Medio ambiente  

 Capítulo 1700: Vigilancia y control vial  

 Capítulo 1800: Actividades complementarias  

 Capítulo 1900: Sub - Actividades  

 Anexo – Fichas Inventario de condición vial 

1.2.3 Numerales y secciones 

Los capítulos de la Parte 2: Especificaciones Técnicas Generales para la 
Conservación Vial y Parte 4: Especificaciones técnicas generales para el 
mantenimiento rutinario manual en caminos vecinales por parte de los gobiernos 
locales, están divididos en secciones del siguiente modo: 

Generalidades 

Sec. 001 Ámbito de aplicación y definiciones  

Sec. 002 Documentos de referencia y consulta  

Sec. 003 Control de materiales  
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Sec. 004 Control de calidad  

Sec. 005 Relaciones legales y responsabilidad ante el público  

Sec. 006 Desarrollo de la conservación vial  

Sec. 007 Seguridad laboral  

Sec. 008 Salubridad  

Sec. 009 Medición y pago  

Cap. 100: Preliminares 

Sec. 101 Movilización y desmovilización General 

Sec. 102 Topografía y georeferenciación General 

Sec. 103 Mantenimiento de tránsito temporal y seguridad vial General 

Sec. 104 Campamentos General 

Cap. 200: Conservación de la plataforma y taludes 

Sec. 201 Limpieza de calzada y bermas Rutinaria 

Sec. 205 Remoción de arena (desarenado) Rutinaria 

Sec. 215 Limpieza de derrumbes y huaicos menores Rutinaria 

Sec. 220 Despeje de nieve Rutinaria 

Sec. 225 Desquinche manual de taludes Rutinaria 

Sec. 250 Perfilado de taludes Periódica 

Sec. 255 Estabilización de taludes Periódica 

Sec. 260 Protección de taludes contra la erosión Periódica 

Sec. 265 Limpieza de derrumbes y huaicos mayores Periódica 

Sec. 270 Corrección de la plataforma en puntos críticos Periódica 

Sec.275 Recuperación puntual de la plataforma y superficie de 
rodadura 

Periódica 

Cap. 300: Conservación de calzada en afirmado 

Sec. 301 Bacheo en afirmado Rutinaria 

Sec. 305 Perfilado de la superficie sin aporte de material Rutinaria 

Sec. 315 Control de polvo mediante riego de agua Rutinaria 

Sec. 350 Perfilado de la superficie con aporte de material Periódica 

Sec. 355 Control de polvo mediante riego de sales Periódica 

Sec. 360 Control de polvo mediante riego de productos químicos 
Periódica 

Sec. 365 Control de polvo mediante imprimación reforzada Periódica 

Sec. 370 Control de polvo mediante mortero asfáltico Periódica 

Sec. 375 Reposición de afirmado Periódica 
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Cap. 400: Conservación de pavimentos flexibles en calzada y bermas 

Sec. 401 Sellado  de fisuras y grietas en calzada Rutinaria 

Sec. 405 Sellado  de fisuras y grietas en bermas Rutinaria 

Sec. 410 Parchado superficial en calzada Rutinaria 

Sec. 415 Parchado profundo en calzada Rutinaria 

Sec. 425 Bacheo de bermas en material granular Rutinaria 

Sec. 430 Nivelación de bermas con material granular Rutinaria 

Sec. 435 Parchado superficial de bermas con tratamiento asfáltico Rutinaria 

Sec. 445 Parchado profundo de bermas con tratamiento asfáltico Rutinaria 

Sec. 455 Sellos asfálticos Periódica 

Sec. 460 Recapeos asfálticos Periódica 

Sec. 465 Fresado de carpeta asfáltica Periódica 

Sec. 470 Microfresado de carpeta asfáltica Periódica 

Sec. 475 Reconformación de base granular en bermas Periódica 

Sec. 480 Imprimación reforzada en bermas con material granular 
Periódica 

Sec. 485 Nivelación de bermas con mezcla asfáltica Periódica 

Cap. 500: Conservación de pavimentos rígidos en calzada y bermas 

Sec. 501 Sellado  de fisuras y grietas en calzada y berma Rutinaria 

Sec. 510 Reparación de losas de calzada y berma en espesor parcial 
Rutinaria 

Sec. 530 Bacheo de bermas de material granular Rutinaria 

Sec. 550 Resellado  de juntas y sellado de grietas en calzada y 
berma 

Periódica 

Sec. 560 Reparación de losas de calzada y berma en espesor total Periódica 

Sec. 562 Colocación de barras de transferencia de carga Periódica 

Sec. 565 Microfresado de losas en calzada y bermas Periódica 

Sec. 575 Reemplazo de losas en calzada y bermas Periódica 

Sec. 585 Reemplazo de losas por pavimento flexible en calzada y 
bermas 

Periódica 

Cap. 600: Conservación de drenaje superficial 

Sec. 601 Limpieza de cunetas Rutinaria 

Sec. 603 Reconformación de cunetas no revestidas Rutinaria 

Sec. 604 Reparación menor de cunetas y zanjas de coronación 
revestidas 

Rutinaria 

Sec. 611 Limpieza de zanjas de drenaje, canales, aliviaderos, 
disipadores de energía y otros elementos de drenaje 

Rutinaria 

Sec. 612 Reparación menor de zanjas de drenaje, canales, 
aliviaderos, disipadores de energía y otros elementos de 
drenaje 

Rutinaria 
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Sec. 616 Limpieza de alcantarillas Rutinaria 

Sec. 617 Reparación menor de alcantarillas de concreto Rutinaria 

Sec. 618 Reparación menor de alcantarillas metálicas Rutinaria 

Sec. 620 Reparación de cabezales de alcantarillas Rutinaria 

Sec. 636 Limpieza de badenes Rutinaria 

Sec. 637 Reparación de badenes Rutinaria 

Sec. 641 
Reparación mayor de cunetas y zanjas de coronación 
revestidas 

Periódica 

Sec. 643 Reparación mayor de alcantarillas de concreto 
Periódica 

Sec. 644 Reparación mayor de alcantarillas metálicas 
Periódica 

Sec. 645 Reparación de obras de mampostería 
Periódica 

Sec. 646 Reparación mayor de zanjas de drenaje, canales, 
aliviaderos, disipadores de energía y otros elementos de 
drenaje 

Periódica 

Cap. 650: Conservación de drenaje subterráneo 

Sec. 651 Limpieza de cajas de registro y buzones Rutinaria 

Sec. 652 Reparación de cajas de registro y buzones Rutinaria 

Sec. 661 Recuperación, reemplazo y colocación de subdrenes Periódica 

Cap. 680: Conservación de muros de contención en concreto ciclópeo 

Sec. 681 Limpieza de muros Rutinaria 

Sec. 682 
Reparación de muros de concreto ciclópeo, simple o 
reforzado 

Rutinaria 

Sec. 683 Reparación de muros secos Rutinaria 

Sec. 684 Reparación de muros de mampostería Rutinaria 

Sec. 685 Reparación de muros de gaviones 
Rutinaria 

Sec. 686 Conservación de defensa ribereñas Rutinaria 

Cap. 700: Transportes 

Sec. 700 Transporte Periódico 

Cap. 800: Conservación de la señalización y dispositivos de seguridad vial 

Sec. 801 Conservación de las señales verticales Rutinaria 

Sec. 802 Conservación de postes de kilometraje Rutinaria 

Sec. 803 Conservación de barreras de seguridad Rutinaria 

Sec. 806 Conservación de guardavías metálicas Rutinaria 

Sec. 807 Conservación de marcas en el pavimento Rutinaria 

Sec. 808 Conservación de pintado de cabezales de alcantarillas, 
elementos visibles de muros, puentes, túneles y otros 
elementos viales 

Rutinaria 
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Sec. 810 Conservación de reductores de velocidad Rutinaria 

Sec. 824  Conservación de otros elementos de seguridad vial (tachas 
retrorreflectivas, postes delineadores, captafaros, etc.) 

Rutinaria 

Sec. 853 Conservación de aceras de concreto Rutinaria 

Cap. 900: Conservación del derecho de vía 

Sec. 901 Conservación del Derecho de Vía Rutinaria 

Cap. 1000: Conservación de túneles 

Sec. 1001 Limpieza de túneles Rutinaria 

Sec. 1002 Sellado  de fisuras y grietas Rutinaria 

Sec. 1009 Reparación de elementos de concreto Rutinaria 

Sec. 1010 Reparación de elementos metálicos Rutinaria 

Sec. 1011 Reparación de barandas y parapetos Rutinaria 

Sec. 1012 Reparación de veredas y/o sardineles Rutinaria 

Sec. 1013 Conservación de los elementos de iluminación del túnel Rutinaria 

Sec. 1014 Conservación de la ventilación del túnel Rutinaria 

Cap. 1100: Conservación de puentes 

Sec. 1101 Limpieza de cauces 
Rutinaria 

Sec. 1102 Limpieza de puentes 
Rutinaria 

Sec. 1106 Reparación superficial de elementos de concreto 
Rutinaria 

Sec. 1109 Reparación de superestructuras de madera 
Rutinaria 

Sec. 1110 Reparación de infraestructuras de madera 
Rutinaria 

Sec. 1111 Reparación del acceso al tablero del puente 
Rutinaria 

Sec. 1112 Conservación de puentes peatonales 
Rutinaria 

Sec. 1113 Conservación de barandas Rutinaria 

Sec. 1115 Limpieza de superficies de puentes de concreto 
Periódica 

Sec. 1116 Limpieza de superficie de puentes metálicos 
Periódica 

Sec. 1117 Pintado de elementos de puentes de concreto Periódica 

Sec. 1118 Conservación de defensas ribereñas 
Periódica 

Sec. 1120 Calzaduras en la cimentación 
Periódica 

Sec. 1121 Reemplazo de juntas de dilatación Periódica 

Sec. 1122 Reemplazo de dispositivos de apoyo Periódica 

Sec. 1123 Reparación de concreto con corrosión en el acero de 
refuerzo 

Periódica 

Sec. 1124 Conservación de pernos de alta resistencia 
Periódica 

Sec. 1125 Reparación de estructuras metálicas 
Periódica 
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Sec. 1126 Reemplazo de puentes de madera 
Periódica 

Sec. 1127 Conservación de dispositivos de drenaje del tablero del 
puente 

Periódica 

Sec. 1129 Conservación de la pintura de puentes metálicos 
Periódica 

Sec. 1130 Instalación de puentes peatonales 
Periódica 

Sec. 1131 Desmontaje de estructuras metálicas de puentes Periódica 

Sec. 1132 Reemplazo o instalación de estructuras metálicas de 
puentes provisionales 

Periódica 

Cap. 1200: Conservación de la calzada 

Sec. 1201 Limpieza de calzada 
Rutinaria 

Sec. 1202 Bacheo 
Rutinaria 

Sec. 1203 Desquinche 
Rutinaria 

Sec. 1204 Remoción de derrumbe 
Rutinaria 

Cap. 1300: Limpieza de obras de drenaje 

Sec. 1301 Limpieza de cunetas 
Rutinaria 

Sec. 1302 Limpieza de alcantarillas 
Rutinaria 

Sec. 1303 Limpieza de baden 
Rutinaria 

Sec. 1304 Limpieza de zanja de coronación 
Rutinaria 

Sec. 1305 Limpieza de pontones 
Rutinaria 

Sec. 1306 Encauzamiento de peqeuños cursos de agua 
Rutinaria 

Cap. 1400: Control de vegetación 

Sec. 1400 Roce y limpiezas 
Rutinaria 

Cap. 1500: Seguridad vial 

Sec. 1500 Conservación de señales 
Rutinaria 

Cap. 1600: Medio ambiente 

Sec. 1600 Reforestación 
Rutinaria 

Cap. 1700: Vigilanci y control de via 

Sec. 1700 Vigilancia y control 
Rutinaria 

Cap. 1800: Actividades complementarias 

Sec. 1800 Refacción de muro seco 
Rutinaria 

Sec. 1102 Refacción de pontones 
Rutinaria 

Cap. 1900: Conservación de puentes 

Sec. 1900 Transporte de material de cantera 
Rutinaria 

Sec. 1102 Transporte de agua 
Rutinaria 

 



 

Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial 
R.D. N° 08-2014 MTC/14 - R.D. N° 05-2016 MTC/14 

 Página 29 

 

1.3 Abreviaturas 

Las abreviaciones utilizadas en el presente documento, representan lo que se indica 
a continuación: 

AASHTO: American Association of State Highway and Transportation Officials  
(Asociación Americana de Autoridades Estatales de Carreteras y 
Transporte). 

ACI: American Concrete (Institute o Instituto Americano del Concreto). 

AENOR: Asociación Española de Normalización. 

AFNOR: Association Française de Normalization (Asociación Francesa de 
Normalización). 

AI:  The Asphalt Institute (Instituto del Asfalto). 

ANSI: American National Standards Institute (Instituto Nacional de 
NormalizaciónAmericano). 

API: American Petroleum Institute (Instituto Americano del Petróleo). 

ASTM: American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana 
para Ensayos y Materiales). 

AWS: American Welding Society (Asociación de Soldadura Americana). 

BS: British Standards (Normas Británicas). 

CEN: Comité Europeo de Normalización. 

DIN: Deutsches Institut für Normung (Instituto Alemán de 
Normalización). 

DG ( ): Manual de  Diseño Geométrico de Carreteras. 

DME: Depósito de Material Excedente. 

EG ( ): Manual de carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para 
Construcción. Entre paréntesis se colocará el año de actualización. 

FHWA: Federal Highway Administration o Administración Federal de 
Carreteras. 

ISSA: International Slurry Surfacing Association o Asociación Internacional 
de Superficies con lechadas asfálticas. 

NTL: Normas Técnicas de Laboratorio (España). 

NTP: Norma Técnica Peruana 

PCA: Portland Cement Association o Asociación del Cemento Portland. 

PCV: Plan de Conservación Vial  

SI: Sistema Internacional de Unidades (Sistema Métrico Modernizado). 

SLUMP: Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (el SI en el Perú). 

UNE: Norma Técnica Española (AENOR) 

UNE-EN: Norma Técnica Española originada por la trasposición de una norma 
europea (AENOR) 
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1.4 Glosario de términos 

Las definiciones usadas en el presente documento, corresponden al “Glosario de 
Términos de uso frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial” vigente. Asimismo, 
a continuación se incluyen las definiciones de los siguientes términos que serán de 
uso exclusivo del presente Manual. 

(1) ADMINISTRADOR DE CONTRATO 
Funcionario de la Entidad designado para realizar labores de coordinación, 
control y fiscalización del Contrato de Conservación Vial por Niveles de 
Servicio. 

(2) FISURAS FINAS 
Son hendiduras o rajaduras delgadas que también se denomina 
microfisuras, de varios orígenes, con un ancho igual o menor a 1mm.  

(3) FISURA MEDIA 
Son hendiduras o rajaduras abiertas y/o ramificadas sin pérdida de material, 
de varios orígenes, con un ancho mayor a 1mm y menor o igual a 3mm. 

(4) FISURA GRUESA (GRIETAS) 
Son hendiduras o rajaduras abiertas y/o ramificadas con pérdida de material 
denominada también grietas, de varios orígenes, con un ancho mayor a 
3mm.  

(5) FRESADO 
El fresado consiste en recortar en frío, con un equipo especialmente 
diseñado para el trabajo, un determinado espesor de la superficie del 
pavimento (se diferencia del cepillado en que aquél sólo produce pequeñas 
ranuras, en tanto que éste rebaja efectivamente en nivel superior del 
pavimento).  Se pueden fresar también los pavimentos de hormigón pero, 
debido a su dureza, normalmente el trabajo tiene un costo mayor que el 
fresado de mezclas asfálticas. 

(6) GESTIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL 
Comprende la realización de un conjunto de actividades integradas tales 
como la definición de políticas, la planificación, la organización, el 
financiamiento, la ejecución, el control y la operación, para lograr una 
conservación vial que asegure la economía, la fluidez, la seguridad y la 
comodidad de los usuarios viales. 

(7) MICROFRESADO 
Técnica de fresado que afecta a una profundidad muy reducida, con el 
objeto de mejorar significativamente la textura superficial del pavimento o 
colaborar en la regularización de la superficie a rehabilitar. A esta técnica 
especializada se le denomina también cepillado. 

(8) MICROFRESADO DE LOSAS DE CONCRETO (DIAMOND GRINDING) 
A veces por efectos derivados de una construcción defectuosa, pero 
normalmente como resultado de un uso prolongado, las losas de concreto 
sufren movimientos o deformaciones que producen una superficie de 
rodadura muy rugosa, que muchas veces puede mejorarse en forma 
substancial mediante la técnica también conocida como cepillado. 

(9) PROGRAMA DE CONSERVACIÓN VIAL 
Documento elaborado en la Etapa PRE Operativa por el Contratista – 

Conservador, que contiene las actividades que realizará el contratista 
durante la ejecución del servicio, asimismo incluye el plan de conservación 
vial, el plan de manejo socio ambiental, el inventario vial de la situación 
inicial y el plan de calidad. 

En los presentes Términos de Referencia las actividades a ejecutar en los 
diferentes tramos son referenciales, utilizándose éstas sólo para el cálculo 
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del valor referencial, por lo que el Contratista-Conservador, en el Programa 

de Conservación Vial podrá presentar una propuesta alterna a la planteada 
en los términos de referencia, la cual deberá cumplir o mejorar los niveles 
de servicio exigidos en los presentes términos. 

(10) PUNTO CRÍTICO 
Sectores de la carretera que por razones de fallas constructivas, geológicas, 
geotécnicas, problemas hidrológicos o que por la geografía de la zona, no se 
pueda cumplir con lo requerido por la Entidad. También se considerará punto 
crítico aquellos sectores de la carretera que se encuentren en un avanzado 
nivel de deterioro. 

(11) REPARACIÓN  
Consiste en arreglar, enmendar o recuperar cualquier elemento de la 
infraestructura vial que se encuentre en mal estado por efectos del tránsito 
o carga vial o ha sido dañada por efectos de la naturaleza o por terceros. 

(12) REPARACIONES MENORES 
Son actividades que corresponden a la conservación rutinaria que el 
contratista debe ejecutar para corregir defectos en las obras de drenaje, 
señales, elementos de seguridad, calzada, bermas etc., siempre que estos 
tengan carácter puntual o localizado y no comprometan ni representen 
solución a problemas de tipo estructural o problemas que deberían 
resolverse con una conservación periódica o de rehabilitación. 

(13) ZONA DE PROPIEDAD RESTRINGIDA 
Faja dispuesta a cada lado del Derecho de Vía, referida a la prohibición de 
ejecutar construcciones permanentes que afecten la seguridad o visibilidad y 
que dificulten ensanches futuros. El ancho de la faja de propiedad restringida 
lo fija la autoridad competente conforme a normas establecidas. 

 

 



 

 

  CARRETERA HUAURA – SAYÁN – KM 86 (1) 
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CAPÍTULO 2 

ASPECTOS CONCEPTUALES 

2.1 Patrimonio vial 

La elaboración del Manual de Mantenimiento o Conservación Vial, toma en cuenta 

que, la tecnología es evolutiva y es actualizada continuamente utilizando nuevos 

procedimientos, materiales y equipamientos; y en la práctica, los procedimientos 

serán utilizados compartiendo nuevas tecnologías con las antiguas en la medida 

que el conjunto permita optimizar los resultados en tanto se adapten a las 

diferentes realidades de las redes viales.  

Más aún esta mixtura es normal cuando gran parte del territorio tiene un alto grado 

de aislamiento lo que lleva a la necesidad que el Manual sea también utilizado como 

un instrumento de extensión técnica que incentivará a los profesionales que se 

incorporan a estas disciplinas, en zonas aisladas y posiblemente y por lo general, 

con limitaciones económicas a poder ilustrarse a través de un documento amigable, 

conceptuoso y sencillo de entender que en cualquier caso deberá contener 

alternativas con tecnologías adaptables a su realidad con eficiencia. 

La infraestructura vial o patrimonio vial es un bien de capital muy importante y de 

alto costo de construcción para el país y nunca se tiene suficientemente recursos 

como para construir todas las carreteras que el país necesita. La existencia de las 

actuales carreteras ha significado un esfuerzo permanente no sólo económico en 

recursos monetarios invertidos, sino también en esfuerzo personal de millones de 

pobladores desde épocas remotas, que necesitaban integrarse entre ellos.  

Lo logrado hasta  los tiempos actuales constituye un recurso operativo estratégico 

que es imprescindible utilizar para integrar y promover el desarrollo social y 

económico de los pueblos del Perú en el aspecto interno; y para integrar esos 

pueblos con eficiencia también con los puertos y aeropuertos nacionales e 

internacionales, para garantizar un buen nivel de accesibilidad para mejorar la 

competitividad de la producción nacional para mejorar en lo interno el nivel de vida 

y en lo externo la competitividad de las exportaciones nacionales. 

Si como es natural cada día la promoción del desarrollo necesita de más carreteras 

con buen nivel de servicio para facilitar la circulación cómoda y segura de los 

usuarios de la vialidad; de otro lado los recursos serán siempre escasos y deberán 

ser utilizados con mayor eficiencia técnica. Por ello  con mayor razón la prioridad 

debe estar en  la necesidad de cuidar el patrimonio vial existente y se debe ser 

eficiente para evitar su deterioro y eventualmente la pérdida de las carreteras o de 

sus puentes y túneles. En consecuencia este Manual es una norma para el uso de 

los profesionales, técnicos y trabajadores en general a cargo de la conservación 

vial,  las tecnologías y  los procedimientos a utilizar, necesarios para mantener las 

carreteras con eficiencia en los niveles de servicio alcanzados cuando fueron 

construidas o reconstruidas. 

2.2 Marco conceptual de la conservación vial  

La conservación vial es un proceso que involucra actividades de obras e 

instalaciones, que se realizan con carácter permanente o continuo en los tramos 

conformantes de una red vial.  
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Para la ejecución de la conservación vial, se requiere tener una asignación 

presupuestal anual de recursos económicos, personal capacitado y utilizar  

máquinas y herramientas; cuyo costo se asigna en el presupuesto anual de la 

entidad competente de la gestión vial. El presupuesto y la programación de 

actividades deberán hacerse previsoramente para ser realizadas en el año siguiente 

a su aprobación; y así sucesivamente cada año o cuando la norma presupuestal 

considere aplicables presupuestos multianuales éste se desarrollará conforme a la 

norma presupuestal aplicable. 

La ejecución del gasto se realizará por administración directa  de la entidad 

competente o mediante contratos con terceros; y teniendo siempre como objetivo 

de la conservación vial mantener el nivel de servicio operativo de la carretera y de 

sus componentes en un rango programado por la entidad competente para cumplir 

las metas. 

En el sector público el gasto en conservación vial corresponde en la clasificación 

presupuestal al concepto de gasto corriente y debe cubrir una previsión de 

cantidades de necesidades estimada por la experiencia de la unidad y del personal 

directamente encargado de realizar las tareas o partidas del gasto.  

Las obras que conforman la conservación vial no requieren de estudios de pre-

inversión, porque se trata de obras de prevención o de corrección menor de 

deterioros y en la medida que se identifique su inicio de estos se deberá proceder a 

su corrección para evitar su  progresión. Pero sí requieren de una programación 

técnica sistemática que permita sustentar el gasto necesario. 

La conservación rutinaria, es el conjunto de actividades que se ejecutan dentro del 

presupuesto anual, está constituida por todas las actividades necesarias para cuidar 

la seguridad del camino y para prevenir el desarrollo de deterioros en todos los 

componentes de la infraestructura vial como son: pistas, puentes y túneles, señales 

y dispositivos de seguridad, obras de drenaje, contención de taludes, limpieza de la 

carretera, también del derecho de vía, etc. La conservación rutinaria trata en todos 

esos componentes, de evitar y llegado el caso, corregir cualquier deterioro que 

origine incomodidad o disturbe  la circulación del tránsito  originando  riesgos de 

accidentes y  mayores deterioros en la infraestructura vial.  

En otras palabras, un camino no debe operar en condiciones que causen riesgos al 

usuario; y en cualquier caso la conservación vial deberá advertir a los usuarios de 

las condiciones requeridas para circular sin riesgos creados por las condiciones del 

camino. En la mayoría de los casos será suficiente señalizar las limitaciones en la 

circulación para evitar los riesgos. En otros casos podrá requerirse la colocación de 

barreras de protección, etc. 

En carreteras pavimentadas por ejemplo, es importante eliminar baches, deterioros 

o pérdidas de guardavías y de señales, rajaduras en muros, en disipadores de la 

energía de los canales de drenaje, la  limpieza de la colmatación de cursos de agua 

y alcantarillas,  limpieza de la calzada de polvo, de piedras o de derrumbes sobre 

las calzadas, etc. Este tipo de problemas deben ser identificados en los 

reconocimientos rutinarios, posiblemente diarios, en los diferentes tramos y 

reportados sistemáticamente para su atención en lo posible inmediata.  

En el caso de carreteras no pavimentadas, se requerirá del perfilado de la capa 

granular de rodadura rellenar baches causados después de lluvias, limpieza de las 
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obras de drenaje, reparación y remplazo de señales camineras, remoción de 

derrumbes, etc. 

El alto índice de accidentalidad en las carreteras, posiblemente tiene un 

componente causado por la falta de señalización de las condiciones de peligro por el 

uso de velocidades inadecuadas o por la falta de guardavías en trazados en 

terrenos accidentados; y los derrumbes o caídas de piedras, podrían deberse al 

deterioro de algún muro o la falta de estabilidad de algún talud. La mayoría de 

estos casos pueden evitarse con acciones de carácter rutinario. Con este tipo de 

actividades, la carretera aunque sea de las más simples deberá mantenerse dentro 

de niveles de operación cómodos y seguros. No está demás mencionar que las 

carreteras o caminos de menor tráfico, son los que pese o quizás en razón de su 

bajo volumen de demanda,  son los de mayor riesgo para la circulación. 

De otro lado, la conservación periódica es de naturaleza distinta, mayormente está 

referida a las condiciones que se requiere recuperar en los elementos que 

conforman lo que en el Perú se denomina las calzadas y las bermas de la carretera, 

así como correcciones puntuales generadas por alguna inestabilidad en los 

terraplenes, que producirán posiblemente pequeños hundimientos y que requieren 

recuperación localizada de la plataforma, de la superficie de rodadura y de las obras 

complementarias.  

La conservación periódica en las carreteras pavimentadas se realiza en periodos de 

más de un (01) año; la intervención de recuperación se centra fundamentalmente 

sobre la calzada y las bermas. En las tareas previas de programación de esta 

intervención puede detectarse un proceso de incremento previsible en la demanda. 

Motivo éste que significará tomar en cuenta este factor y en caso necesario, 

además de aplicar la conservación periódica consistente en la colocación alternativa 

de un sello o de un micropavimento, podría optarse por la colocación de un  

refuerzo que prolongaría la vida útil del pavimento por otros cinco o más años. Esta 

actividad sin embargo, para ser considerada presupuestalmente como conservación 

vial, debe ejecutarse manteniendo el mismo trazado de la carretera actual; y 

adicionalmente la programación deberá haber considerado para el  mismo tramo 

intervenido, la realización de las actividades rutinarias del año.  

2.2.1 Conservación de puentes y de túneles 

En el caso de los puentes y de los túneles, las actividades de su conservación, debe 

incorporar al procedimiento general del resto de la carretera. En ellos debe 

orientarse el esfuerzo de la conservación vial en lo rutinario a la comodidad y 

seguridad permanente de la transitabilidad de los usuarios, para ambos casos: 

peatonales y vehiculares; y a la comprobación visual de su estado y limpieza, así 

como la corrección de los deterioros que existieran en las calzadas, barandas, 

guardavías, iluminación, etc. La conservación oportuna puede lograrse mediante un 

procedimiento rutinario de identificación en cada tramo, inventariando 

sistemáticamente, el buen estado de puentes y túneles. 

En el caso de la conservación periódica, el procedimiento de ambos tipos de 

estructuras requiere, como en el caso de la vía, de la participación de profesionales 

especializados porque el procedimiento se basa en las inspecciones periódicas que 

permitan identificar oportunamente posibles deterioros que requieran correcciones, 

reparaciones, remplazos y otros en la estructura, accesos y zonas circundantes al 

puente o túnel, así como deterioros por fallas geológicas, erosión, socavación, 

sedimentación, colmatación, filtraciones importantes de agua y otros. 
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2.2.2 La protección del medio ambiente 

En el aspecto de la protección ambiental para realizar la conservación vial debemos 

reiterar, por su importancia, que la ejecución de las actividades de conservación 

vial son previsoramente normadas y especificadas en cada partida o actividad a 

realizarse en todas sus etapas como son: el inventario de condición, la ejecución de 

la actividad y la etapa de “abandono” al final del trabajo. Se debe explicar en este 

sentido, que los procedimientos de protección ambiental se repiten y/o 

perfeccionan  permanentemente a través del tiempo; y se incorporan a las normas  

las especificaciones generales de cumplimiento obligatorio por parte de los 

organismos encargados de la conservación vial. 

2.2.3 La seguridad vial 
Para completar el marco conceptual de la conservación vial debemos referirnos a 

los procedimientos destinados a mejorar la seguridad vial que han sido 

incorporados en este Manual a la conservación vial sistemática. Los procedimientos 

de prevención de accidentes  como parte de los procedimientos rutinarios de 

conservación. La actividad incluye un inventario permanente calificado, para 

programar la actividad requerida de prevención y de corrección. 

2.2.4 Emergencias viales 

Las emergencias viales son ocurrencias de un evento natural o antrópico, que 

ocasiona daños a la infraestructura vial que afecta la transitabilidad y las 

condiciones de seguridad en la vía, por lo que no forman parte de las actividades 

propias de conservación vial; sin embargo, las emergencias viales deben ser 

atendidas en forma inmediata por el responsable de la gestión del mantenimiento 

de la vía, con la finalidad de restablecer la transitabilidad, cumpliendo para ello con 

los procedimientos establecidos por la entidad competente de la red vial respectiva. 

Luego de ello se deben efectuar los trabajos de reparación, reconstrucción y 

prevención requeridos, con el objeto de recuperar los niveles de servicio de la vía. 

La emergencia vial no es programable y requiere de recursos adicionales.  Sin 

embargo, deben ser materia de previsión en los procedimientos a seguir, para 

hacer frente presupuestalmente a las necesidades de gasto bajo la figura de 

“fondos de contingencia”. 

2.3 Funciones, organización y programación de la conservación 

vial 

2.3.1 Introducción 

En la actualidad las necesidades estratégicas  e importancia de los servicios viales, 

imponen la necesidad de conservar en buenas condiciones las vías en forma 

permanente y sostenida, con el objetivo de ofrecer un buen servicio al usuario, así 

como evitar la pérdida del patrimonio vial. 

2.3.2 Funciones y entidades competentes 

La conservación vial comprende las actividades de obras civiles, instalaciones y 

equipamientos destinados a preservar las carreteras y caminos rurales en general 

conformantes de las redes viales de carreteras, que el estado requiere mantener en 

buenas condiciones operativas, ellas son: a) La Red Vial Nacional a cargo del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, b) la Red Vial Regional o 

Departamental,  a cargo de los Gobiernos Regionales en su respectiva jurisdicción y 

c) la Red Vial Vecinal o Rural, a cargo de los Gobiernos Locales, provinciales y 

distritales 
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2.3.3 Modalidades de ejecución de la conservación vial 

Para su ejecución cada una de las entidades competentes, pueden realizar la 

conservación vial bajo las siguientes modalidades, según se justifique 

adecuadamente, cómo lograr  mayor eficiencia con los recursos que dispone, en el 

cumplimiento de su responsabilidad de conservar en un buen nivel de operatividad 

los caminos bajo su competencia: a) por administración directa; b) por convenios 

con organismos públicos o privados; y c) por contratos con empresas o entidades  

privadas. 

En el caso de los contratos con empresas o entidades privadas, puede optarse por 

aplicar modalidades permitidas por las leyes, como por ejemplo: 

• Concesiones viales; 

• Contratos convencionales por programas y ejecución de cantidades de obras o 

actividades similares;  

• Contratos por “niveles de servicio” referidos a la condición operativa del camino 

en sus diversos componentes, que debe mantener el contratista; 

• Contratos por “Asociación Público-Privada”, y otros como los denominados 

“Contratos CREMA”. 

• Otros similares que pueden diseñarse o crearse posiblemente como producto de 

las experiencias exitosas y que finalmente se plasman en las respectivas 

especificaciones técnicas en los contratos. 

2.3.4 Organización de la conservación vial 

Para realizar las tareas de conservación vial, las entidades responsables deben 

mantener organizaciones de acuerdo a las políticas institucionales, la modalidad de 

ejecución de las actividades de conservación vial, y la magnitud de la red vial de su 

responsabilidad; es decir, lo importante es contar con organizaciones que 

garanticen una adecuada administración de los recursos presupuestales, así como, 

de la programación, supervisión y/o ejecución de las actividades de conservación 

vial, según sea el caso. 

2.3.5 Programación y presupuesto 

Las actividades de conservación vial tanto de carácter rutinario como periódico, se 

programan en función a la modalidad de su ejecución. Por ejemplo, cuando el 

sector público realiza la conservación vial aplicando la modalidad de la 

administración directa, la programación por lo general, se realiza en forma anual, 

así como los presupuestos también se aprueban para el mismo periodo; en cambio 

cuando dicha actividad se realiza mediante contratos o concesión, la programación 

de las actividades y los presupuestos están en función a las condiciones 

contractuales correspondientes. 

2.4 Actividades de conservación de carreteras 

La conservación de carreteras constituye el principal modo que una entidad lleva a 

cabo su objetivo de proporcionar al usuario, una vía en adecuadas condiciones de 

transitabilidad. 

La conservación vial tiene un propósito preventivo, que incluye diversas actividades 

como las referidas a: 

• Evitar el ingreso de agua en la estructura del pavimento; por ejemplo, 

colocando capas de sello asfáltico, sellado  de fisuras y grietas, capas asfálticas 

delgadas, etc. 
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• Eliminar el agua de la estructura del pavimento; por ejemplo, mediante 

subdrenes, o la restauración del sistema de drenaje. 

• Restaurar la regularidad superficial del pavimento; por ejemplo, mediante el 

perfilado y el fresado. 

• Evitar el deterioro de los puentes; por ejemplo, con la limpieza y pintura, 

medidas contra la socavación, la reparación del tablero, y la limpieza del 

drenaje del tablero. 

El propósito preventivo de la conservación de carreteras se sintetiza en los 

siguientes aspectos: 

a. Mantener la continuidad del servicio ofrecido por la infraestructura vial, de tal 

manera que sea posible la transitabilidad en cualquier condición climática. 

b. Mantener la continuidad del servicio ofrecido durante el periodo de operación 

de la carretera, con un nivel de servicio adecuado, en cuanto a seguridad y 

confort para los usuarios.  

En este caso el nivel de servicio está referido a una medida de calidad, que en 

relación al confort y seguridad se refiere a la adherencia de la superficie de 

rodadura y su regularidad superficial, así como la señalización y los elementos 

de seguridad.  

No se incluyen modificaciones de la geometría de la carretera tanto horizontal 

como vertical; no obstante, existen sectores puntuales de la carretera que 

podrían afectar la seguridad de los usuarios, y donde se requiere ampliar el 

radio de una curva, dar más visibilidad en un cambio de rasante, en estos 

casos el acondicionamiento para salvar estos sectores puntuales sí se incluyen 

en la conservación vial. 

En muchos casos el mal estado o comportamiento del pavimento no se debe a 

la calidad o espesor de la estructura del pavimento, sino a la inclinación 

superficial inadecuada de la calzada y bermas, o a las cunetas colmatadas o 

falta de limpieza del sistema de drenaje longitudinal y/o transversal; la 

conservación vial incluye la solución de estos casos. 

Otro aspecto a tomar en cuenta es la conservación de puentes, que incluya la 

limpieza del sistema de drenaje, reparación de juntas, resolver los problemas 

de socavación y otras actividades con una intervención oportuna para evitar 

problemas de transitabilidad de la carretera.   

c. Adaptar las estructuras de los pavimentos en función al incremento de los 

vehículos pesados. En este aspecto se consideran los recapados o refuerzos 

asfálticos que no impliquen ensanches de la calzada o bermas. 

La conservación de carreteras incluye las actividades de conservación de la 

plataforma, de los taludes, de la calzada, de las bermas, del drenaje superficial, del 

drenaje subterráneo, de los muros, de los túneles, de los puentes, de la 

señalización, de los elementos de seguridad vial, de las obras complementarias y 

del Derecho de Vía. 

Las definiciones de las actividades de conservación vial rutinaria y periódica, se 

encuentran detalladas en cada una de las secciones contenidas en las 

Especificaciones Técnicas Generales de Conservación Vial, del presente Manual. 
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CAPÍTULO 3 

NIVELES DE SERVICIO 

3.1 Definición de niveles de servicio 

Los niveles de servicio son indicadores que califican y cuantifican el estado de 

servicio de una vía, y que normalmente se utilizan como límites admisibles hasta 

los cuales pueden evolucionar su condición superficial, funcional, estructural y de 

seguridad.  Los indicadores son propios a cada vía y varían de acuerdo a factores 

técnicos y económicos dentro de un esquema general de satisfacción del usuario 

(comodidad, oportunidad, seguridad y economía) y rentabilidad de los recursos 

disponibles. 

En la conservación vial por niveles de servicio, las actividades se realizan para 

cumplir los estándares admisibles y no se miden por las cantidades ejecutadas. Es 

obligación del ejecutor de la conservación vial tener la carretera en las condiciones 

establecidas, en tal sentido el criterio de pago es el cumplimiento de los estándares 

de calidad previstos. 

Para la medición o determinación de los niveles de servicio, en los cuadros 

siguientes se presentan los niveles de servicio por tipo de vía, para los siguientes 

componentes: 

1. Plataforma y taludes 

2. Calzada de afirmado 

3. Pavimentos flexibles – calzada y berma 

4. Pavimentos rígidos – calzada y berma  

5. Drenaje superficial,  drenaje subterráneo y muros 

6. Señalización y dispositivos de seguridad vial 

7. Derecho de vía 

8. Túneles y obras complementarias 

9. Puentes 

1. Para la conservación de la plataforma y de los taludes 

Tipo de Vía 

Autopista 

1ra clase 

Autopista 2da 

clase 

Carretera 

1ra clase 

Carretera 

2daClase 

Carretera 

3raClase 

IMD >6000 4001 ≤ IMD ≤ 6000 2001 ≤ IMD ≤ 4000 400 ≤ IMD ≤ 2000 IMD < 400 

Niveles de servicio para: PLATAFORMA 

Parámetro Medida Nivel de Servicio 

Reducción  del ancho 

de plataforma 

Porcentaje máximo de 

reducción del ancho  
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Existencia de 

obstáculos 

Porcentaje máximo de 

obstáculos 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Niveles de servicio para: TALUDES 

Parámetro Medida Nivel de Servicio 

Existencia de 

Elementos peligrosos 

en el talud 

Porcentaje máximo de 
elementos peligrosos  

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 Erosión de taludes 
Porcentaje máximo de 

erosión de taludes 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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2. Para la conservación de la calzada de afirmado 

Niveles de servicio para: CALZADA DE AFIRMADO 

Parámetro Medida 
Nivel de 

Servicio 

Deformación  
Porcentaje máximo de área con 

deformaciones mayores 50 mm. 
5% 

Erosión 
Porcentaje máximo de área con erosión 

mayor a 50 mm 
10% 

Baches (Huecos) 
Porcentaje máximo de área con baches 

(huecos) 
0% 

Encalaminado 
Porcentaje máximo de área con 

encalaminado 
10% 

Lodazal y cruce de agua 
Porcentaje máximo de áreas con lodazal y 

cruces de agua 
5% 

Rugosidad obras nuevas 
Rugosidad característica del tramo obra 
nueva 

5.0 IRIc (*) 

Rugosidad con 
mantenimiento periódico 

Rugosidad característica del tramo con 
mantenimiento periódico 

6.0 IRIc (*) 

Rugosidad durante el 
período de servicio 

Rugosidad característica del tramo en 
periodo de servicio 

8.0 IRIc (*) 

(*) IRI característico (IRIc), a la confiabilidad de 70% 

 IRIc = IRIp + 0.524 x ds 

 IRIp = IRI promedio 

 ds = desviación estándar 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Contratos por Niveles de Servicio, Tabla de parámetros globales 

del HDM4, Manual de Suelos y Pavimentos del MTC. 

 

 



 

Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial 
R.D. N° 08-2014 MTC/14 - R.D. N° 05-2016 MTC /14 

 Página 41 

 

3. Para la conservación de pavimentos flexibles – calzada y berma 

3a. Niveles de servicio para: CALZADA (Tratamiento Superficial) 
Nivel de Servicio Tipo de Vía 

Autopista 
1ra clase 

Autopista 
2da clase 

Carretera 
1ra clase 

Carretera 
2da Clase 

Carretera 
3ra Clase 

Parámetro Medida IMD > 6000 
4001 ≤ IMD 

≤ 6000 

2001 ≤ IMD 

≤ 4000 

400 ≤ IMD 

≤  2000 
IMD < 400 

Piel de Cocodrilo Porcentaje máximo de área con piel de cocodrilo - - - - 0% 

Fisuras Longitudinales  
Porcentaje máximo de área con fisuras mayores a 3 mm de grosor - - - - 0% 

Porcentaje máximo de área con fisuras entre 1 y 3 mm de grosor - - - - 5% 

Deformación por deficiencia 

estructural 
Porcentaje máximo de área con hundimientos mayores que 25 mm. - - - - 0% 

Ahuellamiento Porcentaje máximo de área con ahuellamiento mayor que 12 mm. - - - - 5% 

Reparaciones o parchados Porcentaje máximo de parches en mal estado  - - - - 0% 

Peladura y Desprendimiento 
Porcentaje máximo de áreas con peladuras - - - - 5% 

Porcentaje máximo de áreas con desprendimiento - - - - 0% 

Baches (Huecos ) Porcentaje máximo de área con Baches (huecos)  - - - - 0% 

Fisuras Transversales 
Porcentaje máximo de área con fisuras mayores a 3 mm de grosor - - - - 0% 

Porcentaje máximo de área con fisuras entre 1 y 3 mm de grosor - - - - 5% 

Desprendimiento de bordes  Porcentaje máximo de longitud con desprendimiento de bordes  - - - - 5% 

Rugosidad Obra Nueva Rugosidad característica del tramo (TSB nuevo) - - - - 3.0 IRIc (1) 

Rugosidad Obra con Recapa Asfáltica Rugosidad característica del tramo (TSB con Recapa Asfáltica) - - - - 3.5 IRIc (1) 

Rugosidad Periodo de Servicio Rugosidad característica del tramo (TSB Periodo de Servicio) - - - - 4.3 IRIc (1) 

Fricción Superficial Coeficiente de fricción medido en pavimento mojado - - - - 
No menor de 

0.50 

(*) De acuerdo al Manual de Suelos y Pavimentos del MTC las superficies de rodadura con Tratamiento Superficial se aplican en caminos con IMD 400 no obstante en caso de presentarse Tratamientos Superficiales en Caminos 
con IMD > 400 vehículos, los niveles de servicio serán los que determine la Entidad encargada de la Conservación Vial. 

(1) IRIc característico (IRIc), a la confiabilidad de 70% 
 IRIc = IRIp + 0.524 x ds 
 IRIp = IRI promedio 

 ds = desviación estándar 
Fuente: Elaboración Propia, en base a Contratos de Concesión Vial, Contratos por Niveles de Servicio, Tabla de parámetros globales del HDM4, Manual de Suelos y Pavimentos del MTC. 
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3b. Niveles de servicio para: CALZADA (Concreto Asfáltico) 
Nivel de Servicio Tipo de Vía 

Autopista 

1ra clase 

Autopista 

2da clase 

Carretera 

1ra clase 

Carretera 

2da Clase 

Carretera 

 3ra Clase 

Parámetro Medida IMD > 6000 
4001 ≤ IMD 

≤ 6000 

2001 ≤ IMD 

≤ 4000 

400 ≤ IMD 

≤  2000 
IMD < 400 

Piel de Cocodrilo Porcentaje máximo de área con piel de cocodrilo 0% 0% 0% 0% 0% 

Fisuras Longitudinales  
Porcentaje máximo de área con fisuras mayores a 3 mm de grosor 0% 0% 0% 0% 0% 

Porcentaje máximo de área con fisuras entre 1 y 3 mm de grosor 3% 3% 3% 5% 5% 

Deformación por deficiencia estructural Porcentaje máximo de área con hundimientos mayores que 25 mm. 0% 0% 0% 0% 0% 

Ahuellamiento Porcentaje máximo de área con ahuellamiento mayor que 12 mm. 0% 0% 0% 0% 5% 

Reparaciones o parchados Porcentaje máximo de parches en mal estado  0% 0% 0% 0% 0% 

Peladuras y Desprendimientos 
Porcentaje máximo de áreas con peladuras 0% 0% 5% 5% 5% 

Porcentaje máximo de áreas con desprendimiento 0% 0% 0% 0% 0% 

Baches (Huecos ) Porcentaje máximo de área con Baches (huecos)  0% 0% 0% 0% 0% 

Fisuras Transversales 
Porcentaje máximo de área con fisuras mayores a 3 mm de grosor 0% 0% 0% 0% 0% 

Porcentaje máximo de área con fisuras entre 1 y 3 mm de grosor 2% 2% 2% 5% 5% 

Desprendimiento de bordes  Porcentaje máximo de longitud con desprendimiento de bordes  0% 0% 0% 0% 5% 

Rugosidad Obra Nueva Rugosidad característica del tramo (nuevo) 2.0 IRIc (1) 2.0 IRIc (1) 2.2 IRIc (2) 2.4 IRIc (3) 2.8 IRIc (5) 

Rugosidad Obra con Recapa Asfáltica Rugosidad característica del tramo (con Recapa Asfáltica) 2.5 IRIc (1) 2.5 IRIc (1) 2.7 IRIc (2) 2.9 IRIc (3) 3.3 IRIc (5) 

Rugosidad Periodo de Servicio Rugosidad característica del tramo (Periodo de Servicio) 3.3 IRIc (1) 3.3 IRIc (1) 3.5 IRIc (2) 3.7 IRIc (3) 4.1 IRIc (5) 

Fricción Superficial Coeficiente de Fricción medido en pavimento mejorado No menor de 0.55 
No menor de 

0.55 

No menor de 

0.55 

No menor de 

0.50 

No menor de 

0.50 

(1) IRI característico (IRIc) a la confiabilidad de 95%. IRIc = IRIp + 1,645 x ds 
(2) IRI característico (IRIc) a la confiabilidad de 90%. IRIc = IRIp + 1,282 x ds 

(3) IRI característico (IRIc) a la confiabilidad de 85%. IRIc = IRIp + 1,036 x ds 

(4) IRI característico (IRIc) a la confiabilidad de 80%. IRIc = IRIp + 0,842 x ds 

(5) IRI característico (IRIc) a la confiabilidad de 75%. IRIc = IRIp + 0,674 x ds 
IRIp = IRI promedio 

ds = desviación estándar 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Contratos de Concesión Vial, Contratos por Niveles de Servicio, Tabla de parámetros globales del HDM4, Manual de Suelos y Pavimentos del MTC.
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3.c Niveles de servicio para: BERMA (No Pavimentada) 
Nivel de Servicio Tipo de Vía 

Autopista 1ra clase Autopista 2ra clase Carretera 1ra clase Carretera 2ra clase Carretera 3ra clase 

Parámetro Medida IMD > 6000 4001 ≤ IMD ≤ 6000 2001 ≤ IMD ≤ 4000 400 ≤ IMD ≤  2000 IMD < 400 

Baches o Huecos Porcentaje máximo de área de bermas con baches o huecos 0% 0% 0% 0% 0% 

Erosión de Bordes Porcentaje máximo de erosión de bordes 0% 0% 5% 5% 10% 

Desnivel Calzada – 

Berma 

Porcentaje máximo de longitud de bermas con desnivel entre 15 

mm y 50 mm 
5% 5% 5% 10% 15% 

 

3.d Niveles de servicio para: BERMA (Tratamiento 

Bituminoso) 

Nivel de Servicio Tipo de Vía 

Autopista 1ra clase Autopista 2ra clase Carretera 1ra clase Carretera 2ra clase Carretera 3ra clase 

Parámetro Medida IMD > 6000 4001 ≤ IMD ≤ 6000 2001 ≤ IMD ≤ 4000 400 ≤ IMD ≤  2000 IMD < 400 

Fisuras en general Porcentaje máximo de área de bermas con fisuras 5% 5% 5% 10% 10% 

Desprendimiento 

superficial 

Porcentaje máximo de área con peladura y desprendimiento 

superficial  
0% 0% 5% 5% 10% 

Baches o Huecos Porcentaje máximo de área con baches o huecos 0% 0% 0% 0% 0% 

Erosión de bordes Porcentaje máximo de longitud de bermas con erosión de bordes 0% 0% 0% 5% 5% 

Desnivel entre calzada 

y berma 

Porcentaje máximo de longitud de bermas con desnivel entre 15 

mm y 50 mm 
0% 0% 0% 5% 15% 

 

3.e Niveles de servicio para: BERMA (Concreto Asfáltico) 
Nivel de Servicio Tipo de Vía 

Autopista 1ra clase Autopista 2ra clase Carretera 1ra clase Carretera 2ra clase Carretera 3ra clase 

Parámetro Medida IMD > 6000 4001 ≤ IMD ≤ 6000 2001 ≤ IMD ≤ 4000 400 ≤ IMD ≤  2000 IMD < 400 

Fisuras en general Porcentaje máximo de área de bermas con fisuras 5% 5% 5% 10% 10% 

Desprendimiento 

superficial 

Porcentaje máximo de área con peladura y desprendimiento 

superficial  
0% 0% 5% 5% 10% 

Baches o Huecos Porcentaje máximo de área con baches o huecos 0% 0% 0% 0% 0% 

Erosión de bordes Porcentaje máximo de longitud de bermas con erosión de bordes 0% 0% 0% 5% 5% 

Desnivel entre calzada 

y berma 

Porcentaje máximo de longitud de bermas con desnivel entre 15 

mm y 50 mm 
0% 0% 0% 5% 15% 
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4. Para la conservación de pavimentos rígidos – calzada y berma 

4.a Niveles de servicio para: CALZADA (Concreto Hidráulico) 

Nivel de Servicio Tipo de Vía 

Autopista  

1ra clase 

Autopista  

2ra clase 

Carretera 

1ra clase 

Carretera 

2ra clase 

Carretera 

3ra clase 

Parámetro Medida IMD > 6000 4001 ≤ IMD ≤ 6000 2001 ≤ IMD ≤ 4000 400 ≤ IMD ≤  2000 IMD < 400 

Desnivel entre losas Porcentaje máximo de longitud con desnivel ≥ 10 mm 0% 0% 0% 0% 5% 

Fisuras Longitudinales  

Porcentaje máximo de área con fisuras mayores a 3 mm de grosor 0% 0% 0% 0% 0% 

Porcentaje máximo de área con fisuras entre 1 y 3 mm.  3% 3% 5% 5% 5% 

Fisuras Transversales 
Porcentaje máximo de área con fisuras mayores a 3 mm de grosor 0% 0% 0% 0% 0% 

Porcentaje máximo de área con fisuras entre 1 y 3 mm.  2% 2% 5% 5% 5% 

Fisuras de Esquina Porcentaje máximo de área con fisuras en esquina 0% 0% 0% 0% 5% 

Fisuras Oblicuas 
Porcentaje máximo de área con fisuras mayores a 3 mm de grosor 0% 0% 0% 0% 0% 

Porcentaje máximo de área con fisuras entre 1 y 3 mm.  0% 0% 0% 5% 5% 

Reparaciones o 

Parchados 
Porcentaje máximo de parches en mal estado  0% 0% 0% 0% 0% 

Despostillamiento de 
Juntas 

Porcentaje máximo de área con despostillamiento de juntas 0% 0% 0% 5% 5% 

Desprendimiento Porcentaje máximo de área con desprendimiento 0% 0% 0% 0% 0% 

Baches o Huecos Porcentaje máximo de área con baches o huecos 0% 0% 0% 0% 0% 

Tratamiento Superficial 
o Carpeta Asfáltica 

Porcentaje máximo de área con desprendimiento de tratamiento 
superficial o de la carpeta asfáltica 

0% 0% 0% 0% 0% 

Rugosidad Obra Nueva Rugosidad característica del tramo (nuevo) 2.0 IRIc (1) 2.0 IRIc (1) 2.2 IRIc (2) 2.4 IRIc (3) 2.8 IRIc (5) 

Rugosidad Obra con 

Recapa Asfáltica 
Rugosidad característica del tramo (con Recapa Asfáltica) 2.5 IRIc (1) 2.5 IRIc (1) 2.7 IRIc (2) 2.9 IRIc (3) 3.3 IRIc (5) 

Rugosidad Periodo de 

Servicio 
Rugosidad característica del tramo (Periodo de Servicio) 3.3 IRIc (1) 3.3 IRIc (1) 3.5 IRIc (2) 3.7 IRIc (3) 4.1 IRIc (5) 

Fricción Superficial Coeficiente de fricción medido en pavimento mojado No menor de 0.55 No menor de 0.55 No menor de 0.55 No menor de 0.50 No menor de 0.50 

(1) IRI característico (IRIc) a la confiabilidad de 95%. IRIc = IRIp + 1,645 x ds 
(2) IRI característico (IRIc) a la confiabilidad de 90%. IRIc = IRIp + 1,282 x ds 
(3) IRI característico (IRIc) a la confiabilidad de 85%. IRIc = IRIp + 1,036 x ds 
(4) IRI característico (IRIc) a la confiabilidad de 80%. IRIc = IRIp + 0,842 x ds 
(5) IRI característico (IRIc) a la confiabilidad de 75%. IRIc = IRIp + 0,674 x ds 
IRIp = IRI promedio ds = desviación estándar 
Fuente: Elaboración Propia, en base a Contratos de Concesión Vial, Contratos por Niveles de Servicio, Tabla de parámetros globales del HDM4, Manual de Suelos y Pavimentos del MTC.
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4.b Niveles de servicio para: BERMA (No Pavimentada) 

Nivel de Servicio Tipo de Vía 

Autopista  

1ra clase 

Autopista  

2ra clase 

Carretera 

1ra clase 

Carretera 

2ra clase 

Carretera 

3ra clase 

Parámetro Medida IMD > 6000 4001 ≤ IMD ≤ 6000 2001 ≤ IMD ≤ 4000 400 ≤ IMD ≤  2000 IMD < 400 

Baches o Huecos Porcentaje máximo de área de bermas con baches o huecos 0% 0% 0% 0% 0% 

Erosión de Bordes Porcentaje máximo de erosión de bordes 0% 0% 5% 5% 10% 

Desnivel Calzada – 

Berma 

Porcentaje máximo de longitud de bermas con desnivel entre 

15 mm y 50 mm 
5% 5% 5% 10% 15% 

 

 

4.c Niveles de servicio para: BERMA (Tratamiento Bituminoso) 

Nivel de Servicio Tipo de Vía 

Autopista  

1ra clase 

Autopista  

2ra clase 

Carretera 

1ra clase 

Carretera 

2ra clase 

Carretera 

3ra clase 

Parámetro Medida IMD > 6000 4001 ≤ IMD ≤ 6000 2001 ≤ IMD ≤ 4000 400 ≤ IMD ≤  2000 IMD < 400 

Fisuras en general Porcentaje máximo de área de bermas con fisuras 5% 5% 5% 10% 10% 

Desprendimiento 

superficial 

Porcentaje máximo de área con peladura y desprendimiento 

superficial  
0% 0% 5% 5% 10% 

Baches o Huecos Porcentaje máximo de área con baches o huecos 0% 0% 0% 0% 0% 

Erosión de bordes 
Porcentaje máximo de longitud de bermas con erosión de 

bordes 
0% 0% 0% 5% 5% 

Desnivel entre 

calzada y berma 

Porcentaje máximo de longitud de bermas con desnivel entre 

15 mm y 50 mm 
0% 0% 0% 5% 15% 

 

 

 



 

Página 46  Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial 
R.D. N° 08-2014 MTC/14 - R.D. N° 05-2016 MTC/14 

 

4.d Niveles de servicio para: BERMA (Concreto Asfáltico) 

Nivel de Servicio Tipo de Vía 

Autopista  

1ra clase 

Autopista  

2ra clase 

Carretera 

1ra clase 

Carretera 

2ra clase 

Carretera 

3ra clase 

Parámetro Medida IMD > 6000 4001 ≤ IMD ≤ 6000 2001 ≤ IMD ≤ 4000 400 ≤ IMD ≤  2000 IMD < 400 

Fisuras en general Porcentaje máximo de área de bermas con fisuras 5% 5% 5% 10% 10% 

Desprendimiento 

superficial 

Porcentaje máximo de área con peladura y desprendimiento 

superficial  
0% 0% 5% 5% 10% 

Baches o Huecos Porcentaje máximo de área con baches o huecos 0% 0% 0% 0% 0% 

Erosión de bordes 
Porcentaje máximo de longitud de bermas con erosión de 

bordes 
0% 0% 0% 5% 5% 

Desnivel entre 

calzada y berma 

Porcentaje máximo de longitud de bermas con desnivel entre 

15 mm y 50 mm 
0% 0% 0% 5% 15% 

 

  

4.e Niveles de servicio para: BERMA (Pavimento Rígido –

Concreto Hidráulico) 

Nivel de Servicio Tipo de Vía 

Autopista  

1ra clase 

Autopista  

2ra clase 

Carretera 

1ra clase 

Carretera 

2ra clase 

Carretera 

3ra clase 

Parámetro Medida IMD > 6000 4001 ≤ IMD ≤ 6000 2001 ≤ IMD ≤ 4000 400 ≤ IMD ≤  2000 IMD < 400 

Desnivel entre losas Porcentaje máximo de longitud en desnivel ≥10 mm 0% 0% 5% 5% 5% 

Fisuras en general Porcentaje máximo de área de berma con fisuras 5% 5% 5% 5% 5% 

Despostillamiento de 

Juntas 

Porcentaje máximo de área de berma con despostillamiento de 

juntas 
0% 0% 0% 0% 5% 

Desprendimiento Porcentaje máximo de área de bermas con desprendimiento 0% 0% 0% 0% 5% 

Baches o Huecos Porcentaje máximo de área de bermas con baches o huecos 0% 0% 0% 0% 0% 

Tratamiento 

Superficial o Carpeta 

Asfáltica 

Porcentaje máximo de área con desprendimiento de 
Tratamiento Superficial de la Carpeta Asfáltica 

0% 0% 0% 0% 0% 

Desnivel entre 

Calzada y Bermas 

Porcentaje máximo de longitud de bermas con desnivel entre 

15 mm y 5 mm 
0% 0% 0% 5% 15% 
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5. Drenaje superficial, drenaje subterráneo y muros  

5.1 DRENAJE SUPERFICIAL  

5.1.a Niveles de servicio para: DRENAJE 

Nivel de Servicio Tipo de Vía 

Autopista  

1ra clase 

Autopista  

2ra clase 

Carretera 

1ra clase 

Carretera 

2ra clase 

Carretera 

3ra clase 

Parámetro Medida IMD > 6000 4001 ≤ IMD ≤ 6000 2001 ≤ IMD ≤ 4000 400 ≤ IMD ≤  2000 IMD < 400 

Reducción del ancho 

de la superficie de 

rodadura 

Porcentaje máximo de reducción del ancho  0% 0% 0% 0% 0% 

Fisuras en Badenes 

Porcentaje máximo de área con fisuras mayores 3 mm. de 

abertura 
0% 0% 0% 0% 0% 

Porcentaje máximo de área con fisuras entre 1 y 3 mm. de 
abertura 

3% 3% 5% 8% 15% 

Existencia de 

obstáculos 
Cantidad máxima de obstáculos 0% 0% 0% 0% 0% 

Desniveles entre 

juntas 
Altura máxima de desnivel admisible 5 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 

Obstrucciones al 

libre escurrimiento 

del Caudal de diseño 

hidráulico, 

Inclinación lateral de 
calzada y berma, 

cunetas, Zanjas de 

coronamiento, 

zanjas de 
recolección, canal de 

bajada, alcantarillas 

de paso, alcantarilla 

de alivio, badenes, 
cauces fluviales y 

cursos de agua) 

Vegetación, sedimentación, colmataciones u otros elementos 

que obstaculicen o alteren el elibre escurrimiento del caudal de 

diseño. 

No se admitirán 
No se  

admitirán 

No se  

admitirán 

No se  

admitirán 

No se  

admitirán 

Fallas estructurales 

en cunetas, zanjas, 

canales y 
alcantarillas 

Socavaciones, asentamientos, pérdida de geometría, fallas que 

afectan la capacidad estructural o hidráulica. 
No se admitirán 

No se  

admitirán 

No se  

admitirán 

No se  

admitirán 

No se  

admitirán 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Contratos de Concesión Vial y Contratos por Niveles de Servicio del MTC. 
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5.2 DRENAJE SUBTERRÁNEO  
 

5.2.a Niveles de servicio para: 

a) SUBDRENES DE AGUA FREÁTICA 

 Tuberías, drenes de material granular 

 Cajas de registro y buzones 

Nivel de Servicio Tipo de Vía 

Autopista  

1ra clase 

Autopista  

2ra clase 

Carretera 

1ra clase 

Carretera 

2ra clase 

Carretera 

3ra clase 

Parámetro Medida IMD > 6000 4001 ≤ IMD ≤ 6000 2001 ≤ IMD ≤ 4000 400 ≤ IMD ≤  2000 IMD < 400 

Obstrucciones del 

libre escurrimiento 

del caudal de diseño 

 Vegetación, sedimentación, colmataciones u otros elementos 

que obstaculicen o alteren el libre escurrimiento del caudal de 

diseño 

0% 0% 0% 0% 0% 

 

5.2.b Niveles de servicio para: b) SUBDRENES DE PAVIMENTOS 
 

5.2.b Niveles de servicio para: b)SUBDRENES DE PAVIMENTOS 

Nivel de Servicio Tipo de Vía 

Autopista  

1ra clase 

Autopista  

2ra clase 

Carretera 

1ra clase 

Carretera 

2ra clase 

Carretera 

3ra clase 

Parámetro Medida IMD > 6000 4001 ≤ IMD ≤ 6000 2001 ≤ IMD ≤ 4000 400 ≤ IMD ≤  2000 IMD < 400 

Obstrucciones del 

libre escurrimiento 

del caudal de diseño 

 Vegetación, sedimentación, colmataciones u otros elementos 

que obstaculicen o alteren el libre escurrimiento del caudal de 

diseño 

0% 0% 0% 0% 0% 

 Fuente: Elaboración Propia, en base a Contratos de Concesión Vial y Contratos por Niveles de Servicio del MTC. 
 

5.3 MUROS  
 

5.3.a Niveles de servicio para: MUROS 

Nivel de Servicio Tipo de Vía 

Autopista  

1ra clase 

Autopista  

2ra clase 

Carretera 

1ra clase 

Carretera 

2ra clase 

Carretera 

3ra clase 

Parámetro Medida IMD > 6000 4001 ≤ IMD ≤ 6000 2001 ≤ IMD ≤ 4000 400 ≤ IMD ≤  2000 IMD < 400 

Fallas estructurales 

en muros 

Socavaciones, asentamientos, pérdida de geometría, fallas que 

afecten la capacidad estructural 
 No se admitirán  No se admitirán No se admitirán   No se admitirán  No se admitirán 

 Fuente: Elaboración Propia, en base a Contratos de Concesión Vial y Contratos por Niveles de Servicio del MTC. 
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6. Para la conservación de la señalización y dispositivos de seguridad vial  

 6.a Niveles de servicio para: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Nivel de Servicio Tipo de Vía 

Autopista  

1ra clase 

Autopista  

2ra clase 

Carretera 

1ra clase 

Carretera 

2ra clase 

Carretera 

3ra clase 

Parámetro Medida IMD > 6000 4001 ≤ IMD ≤ 6000 2001 ≤ IMD ≤ 4000 400 ≤ IMD ≤  2000 IMD < 400 

Geometría incorrecta 

de las líneas  

Ancho de la línea mínimo  

En demarcación de 

líneas de eje y 
borde, de acuerdo a 

lo especificado (*) 

En demarcación de líneas 

de eje y borde, de acuerdo 
a lo especificado (*) 

En demarcación de líneas 

de eje y borde, de acuerdo 
a lo especificado (*) 

En demarcación de líneas 

de eje y borde, de 
acuerdo a lo especificado 

(*) 

En demarcación de 

líneas de eje y 
borde, de acuerdo a 

lo especificado (*) 

En demarcación de 

líneas de borde con 
resalto o 

indicadoras de 

reducción de 
velocidad: 15 cm. 

En demarcación de líneas 

de borde con resalto o 
indicadoras de reducción de 

velocidad: 15 cm. 

En demarcación de líneas 

de borde con resalto o 
indicadoras de reducción de 

velocidad: 15 cm. 

En demarcación de líneas 

de borde con resalto o 
indicadoras de reducción 

de velocidad: 15 cm. 

En demarcación de 

líneas de borde con 
resalto o 

indicadoras de 

reducción de 
velocidad: 15 cm. 

Longitud de las líneas punteadas del eje  4.5 m ± 2% 4.5 m ± 2% 4.5 m ± 2% 4.5 m ± 2% 4.5 m ± 2% 

Longitud de los espacios entre líneas punteadas del eje. 7.5 m ± 2% 7.5 m ± 2% 7.5 m ± 2% 7.5 m ± 2% 7.5 m ± 2% 

Deflexión máxima de la alineación de las líneas de eje con respecto 
al eje de la ruta. 

10 cm. 10 cm. 10 cm. 10 cm. 10 cm. 

Deflexión máxima de las líneas punteadas del eje (blanco) con 

respecto a la recta que une sus extremos. 
2cm 2cm 2cm 2cm 2cm 

Deflexión máxima y mínima de la línea continua de eje (amarillo) 

con respecto a las líneas punteadas del eje (blanco) 

Min = 17cm 

Máx = 20cm 

Min = 17cm 

Máx = 20cm 

Min = 17cm 

Máx = 20cm 

Min = 17cm 

Máx = 20cm 

Min = 17cm 

Máx = 20cm 

Deflexión máxima y mínima de la línea continua de eje (amarillo) 

con respecto al eje de la ruta  

Min = 17cm 

Máx = 20cm 

Min = 17cm 

Máx = 20cm 

Min = 17cm 

Máx = 20cm 

Min = 17cm 

Máx = 20cm 

 
Min = 17cm 

Máx = 20cm 

 

Decoloración o 

suciedad de las líneas 

o marcas 

Coordenadas cromáticas "x" e "y" (geometría 45/0 y ángulo de 

observación patrón de 2°) 

Coordenadas 
cromáticas dentro 

del polígono de 

color especificado 
(**) 

Coordenadas cromáticas 
dentro del polígono de color 

especificado (**) 

Coordenadas cromáticas 
dentro del polígono de color 

especificado (**) 

Coordenadas cromáticas 
dentro del polígono de 

color especificado (**) 

Coordenadas 
cromáticas dentro 

del polígono de 

color especificado 
(**) 
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 (…continuación 6.a) 

Nivel de Servicio Tipo de Vía 

Autopista  

1ra clase 

Autopista  

2ra clase 

Carretera 

1ra clase 

Carretera 

2ra clase 

Carretera 

3ra clase 

Parámetro Medida IMD > 6000 4001 ≤ IMD ≤ 6000 2001 ≤ IMD ≤ 4000 400 ≤ IMD ≤  2000 IMD < 400 

Visibilidad nocturna 

insuficiente de las 

líneas o marcas. 

Coeficiente de retrorreflectancia mínimo (Geometría de 30 m): 

De acuerdo a lo 

especificado (**) 

De acuerdo a lo 

especificado (**) 

De acuerdo a lo 

especificado (**) 

De acuerdo a lo 

especificado (**) 

De acuerdo a lo 

especificado (**) 

Visibilidad Diurna 
insuficiente de las 

líneas o marcas 

Relación de contraste mínimo 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Exceso de desgaste 
de las líneas o marcas  

Porcentaje de deterioro máximo  5% 5% 5% 5% 5% 

Geometría incorrecta 

de las tachas 
retrorreflectivas 

Distancia entre tachas retrorreflectivas en el eje (tangente) 

De acuerdo a lo 

especificado (**) y 

(***) 

De acuerdo a lo 

especificado (**) y (***) 

De acuerdo a lo 

especificado (**) y (***) 

De acuerdo a lo 

especificado (**) y (***) 

De acuerdo a lo 

especificado (**) y 

(***) 

En curvas 
De acuerdo a lo 
especificado (**) y 

(***) 

De acuerdo a lo 

especificado (**) y (***) 

De acuerdo a lo 

especificado (**) y (***) 

De acuerdo a lo 

especificado (**) y (***) 

De acuerdo a lo 
especificado (**) y 

(***) 

Deterioro de las 

tachas 
retrorreflectivas 

 

 

Desplazamiento de su posición original  No se admitirán  No se admitirán  No se admitirán  No se admitirán  No se admitirán  

 

Deterioros totales o parciales del área retrorreflectiva o del cuerpo. 
No se admitirán  No se admitirán  No se admitirán  No se admitirán  No se admitirán  

Pérdida o inutilidad 

de tachas 
retrorreflectivas 

Porcentaje máximo de tachas retrorreflectivas pérdidas o inútiles  

Durante los 3 
primeros años 

posteriores a cada 

una de las Obras 
obligatorias o 

Rehabilitación: 5% 

Durante los 3 primeros 

años posteriores a cada una 

de las Obras obligatorias o 
Rehabilitación: 5% 

Durante los 3 primeros 

años posteriores a cada una 

de las Obras obligatorias o 
Rehabilitación: 5% 

Durante los 3 primeros 

años posteriores a cada 

una de las Obras 
obligatorias o 

Rehabilitación: 5% 

Durante los 3 
primeros años 

posteriores a cada 

una de las Obras 
obligatorias o 

Rehabilitación: 5% 

Durante el resto de 

cada período entre 

Obras: 5% 

Durante el resto de cada 

período entre Obras: 5% 

Durante el resto de cada 

período entre Obras: 5% 

Durante el resto de cada 

período entre Obras: 5% 

Durante el resto de 

cada período entre 

Obras: 5% 

(*) Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC (vigente). 
(**) Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales del MTC (vigente). 

(***) Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción del MTC (vigente). 
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 6.b Niveles de servicio para: SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 

Nivel de Servicio Tipo de Vía 

Autopista  

1ra clase 

Autopista  

2ra clase 

Carretera 

1ra clase 

Carretera 

2ra clase 

Carretera 

3ra clase 

Parámetro Medida IMD > 6000 4001 ≤ IMD ≤ 6000 2001 ≤ IMD ≤ 4000 
400 ≤ IMD ≤  

2000 
IMD < 400 

Elementos Faltantes Elementos individuales faltantes No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán 

Decoloración de las 

placas de las señales  

Coordenadas cromáticas "x" e "y" ( geometría 45/0 y ángulo 

de observación patrón de 2°) 

Coordenadas 

cromáticas dentro 
del polígono de 

color especificado 

(*) 

Coordenadas cromáticas 
dentro del polígono de 

color especificado (*) 

Coordenadas cromáticas 
dentro del polígono de 

color especificado (*) 

Coordenadas 

cromáticas dentro 
del polígono de 

color especificado 

(*) 

Coordenadas 

cromáticas dentro del 

polígono de color 
especificado (*) 

Visibilidad nocturna 
insuficiente de las 

placas de las señales  

Coeficiente de retrorreflectancia mínimo (ángulo de 

observación de 0.2 y de incidencia de - 4°) 

Señal Poste 

De acuerdo a lo 
especificado para 

el Tipo IV (*) 

Señal elevada 

De acuerdo a lo 
especificado para 

el Tipo XI (*) 

Señal Poste 

De acuerdo a lo 
especificado para el Tipo 

IV (*) 

Señal elevada 

De acuerdo a lo 
especificado para el Tipo 

XI (*) 

Señal Poste 

De acuerdo a lo 
especificado para el Tipo 

IV (*) 

Señal elevada 

De acuerdo a lo 
especificado para el Tipo 

XI (*) 

Señal Poste 

De acuerdo a lo 
especificado para 

el Tipo IV (*) 

Señal elevada 

De acuerdo a lo 
especificado para 

el Tipo XI (*) 

Señal Poste 

De acuerdo a lo 
especificado para el 

Tipo IV (*) 

Señal elevada 

De acuerdo a lo 
especificado para el 

Tipo XI (*) 

Deterioro del 

mensaje de las 

placas de las señales  

Mensajes sucios de polvo o con daños como pegatinas o 

pintura, etc. 
No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán 

Perforaciones de máximo 1 cm de diámetro que no 

comprometan el mensaje  
No se admitirán No se admitirán No se admitirán Hasta 1 Hasta 2 

Cualquier dobles de longitud inferior a 7.5 cm. No se admitirán No se admitirán No se admitirán Hasta 1 Hasta 1 

Oxidación en las caras de la placa No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán 

 
 



 

Página 52  Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial 
R.D. N° 08-2014 MTC/14 - R.D. N° 05-2016 MTC/14 

 

 

 (…continuación 6.b) 
 
 
 

Nivel de Servicio Tipo de Vía 

Autopista  

1ra clase 

Autopista  

2ra clase 

Carretera 

1ra clase 

Carretera 

2ra clase 

Carretera 

3ra clase 

Parámetro Medida IMD > 6000 4001 ≤ IMD ≤ 6000 2001 ≤ IMD ≤ 4000 
400 ≤ IMD ≤  

2000 
IMD < 400 

Deterioro de los 

elementos de 

fijación de las placas 
de las señales  

Paneles sueltos o desajustados No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán 

Falta total o parcial de los pernos No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán 

Deterioro o ausencia de estructuras rigidizantes No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán 

Deterioro de los 

soportes de las 

señales 

Fisuras, fracturas o armaduras a la vista en el caso de 
soportes de hormigón: Oxidaciones o deformaciones en el caso 

de soportes metálicos 

No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán 

Vegetación en su entorno que impida la visibilidad. No se admitirá No se admitirá No se admitirá No se admitirá No se admitirá 

Deterioro de los 

postes kilométricos 

Fisuras, fracturas o armaduras a la vista (en el caso de postes 

de concreto) 
No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán 

Vegetación en su entorno que impida la visibilidad. No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán 

  

 (*) Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción del MTC (vigente). 
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 6.c Niveles de servicio para: ELEMENTOS DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL 

Nivel de ServicioTipo de Vía 

Autopista  

1ra clase 

Autopista  

2ra clase 

Carretera 

1ra clase 

Carretera 

2ra clase 

Carretera 

3ra clase 

Parámetro Medida IMD > 6000 4001 ≤ IMD ≤ 6000 2001 ≤ IMD ≤ 4000 
400 ≤ IMD ≤  

2000 
IMD < 400 

Elementos faltantes  Cualquier elemento individual faltante  
No se admitirá No se admitirá No se admitirá No se admitirá No se admitirá 

Deficiencia en la 
colocación de las 
barreras de seguridad 
y/o guardavías 

Ubicación, alineación y altura 

De acuerdo a lo 
especificado (*) 

De acuerdo a lo especificado 
(*) 

De acuerdo a lo especificado 
(*) 

De acuerdo a lo 
especificado (*) 

De acuerdo a lo 
especificado (*) 

Deterioros y limpieza de 
las barreras de 
seguridad y/o guardavías 

Dobleces o daños  No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán 

Ausencia o desajuste de los pernos de fijación  No se admitirá No se admitirá No se admitirá No se admitirá No se admitirá 

Oxidación de las superficies laterales  No se admitirá No se admitirá No se admitirá No se admitirá No se admitirá 

Suciedad, pintura o afiches  No se admitirá No se admitirá No se admitirá No se admitirá No se admitirá 

Ausencia de pintura o lámina retrorreflectiva 
No se admitirá No se admitirá No se admitirá No se admitirá No se admitirá 

Coeficiente de retrorreflectancia mínimo (ángulo de observación de 0.2 y 
de incidencia de - 4°) 

De acuerdo a lo 
especificado para el 

Tipo IV (*) 

De acuerdo a lo especificado 
para el Tipo IV (*) 

De acuerdo a lo especificado 
para el Tipo IV (*) 

De acuerdo a lo 
especificado para el 
Tipo IV (*) 

De acuerdo a lo 
especificado para el Tipo IV 
(*) 

Deficiencia en la 
colocación de los 

parapetos o muros con 
baranda 
 

Ubicación, alineación y altura 

De acuerdo a lo 
especificado (**) 

 
 

De acuerdo a lo especificado 
(**) 

De acuerdo a lo especificado 
(**) 

De acuerdo a lo 
especificado (**) 

De acuerdo a lo 
especificado (**) 

Deterioros y limpieza de 
los parapetos o muros 
con baranda 
 

Fisuras, fracturas o armaduras a la vista No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán 

Ausencia de pintura o lámina retrorreflectiva 
No se admitirá No se admitirá No se admitirá No se admitirá No se admitirá 

Coeficiente de retrorreflectancia mínimo (ángulo de observación de 0.2 y 
de incidencia de - 4°) 

De acuerdo a lo 
especificado para el 

Tipo IV (*) 

De acuerdo a lo especificado 
para el Tipo IV (*) 

De acuerdo a lo especificado 
para el Tipo IV (*) 

De acuerdo a lo 
especificado para el 
Tipo IV (*) 

De acuerdo a lo 
especificado para el Tipo IV 
(*) 

Vegetación en su entorno que impida la visibilidad  No se admitirá No se admitirá No se admitirá No se admitirá No se admitirá 
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 (…continuación 6.c) 

 

Nivel de Servicio 

Tipo de Vía 

Autopista  

1ra clase 

Autopista  

2ra clase 

Carretera 

1ra clase 

Carretera 

2ra clase 

Carretera 

3ra clase 

Parámetro Medida IMD > 6000 4001 ≤ IMD ≤ 6000 2001 ≤ IMD ≤ 4000 
400 ≤ IMD ≤  

2000 
IMD < 400 

Deficiencia en la 
colocación de 

delineadores de 

curvas 

Ubicación, alineación, separación y altura 
De acuerdo a lo 

especificado (**) 

De acuerdo a lo 

especificado (**) 

De acuerdo a lo 

especificado (**) 

De acuerdo a lo 

especificado (**) 

De acuerdo a lo 

especificado (**) 

Deterioros y limpieza 

de delineadores de 

curvas 

Fisuras, fracturas o armaduras a la vista (en el caso de 

delineadores de hormigón) 
No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán 

Ausencia de pintura o lámina retrorreflectiva No se admitirá No se admitirá No se admitirá No se admitirá No se admitirá 

Coeficiente de retrorreflectancia mínimo (ángulo de 

observación de 0.2 y de incidencia de - 4°) 

De acuerdo a lo 
especificado para el 

Tipo IV (*) 

De acuerdo a lo 
especificado para el Tipo 

IV (*) 

De acuerdo a lo 
especificado para el Tipo 

IV (*) 

De acuerdo a lo 
especificado para el 

Tipo IV (*) 

De acuerdo a lo 
especificado para el 

Tipo IV (*) 

Vegetación en su entorno que impida la visibilidad No se admitirá No se admitirá No se admitirá No se admitirá No se admitirá 

 (*) Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción del MTC (vigente). 

 (**) Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC (vigente) 
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7. Para la conservación de derecho de vía 

7.a Niveles de servicio para: DERECHO DE VIA 

Nivel de Servicio Tipo de Vía 

Autopista  

1ra clase 

Autopista  

2ra clase 

Carretera 

1ra clase 

Carretera 

2ra clase 

Carretera 

3ra clase 

Parámetro Medida IMD > 6000 4001 ≤ IMD ≤ 6000 2001 ≤ IMD ≤ 4000 400 ≤ IMD ≤  2000 IMD < 400 

Exceso de altura de la 
vegetación (*) 

Altura máxima de la vegetación. 

En Bermas y Cunetas se 
admitirán hasta 15 cm 
en la zona de seguridad 
vial y hasta 30 cm en 
zonas de visibilidad. 

En Bermas y Cunetas se 
admitirán hasta 15 cm en la 
zona de seguridad vial y 
hasta 30 cm en zonas de 
visibilidad. 

En Bermas y Cunetas se 
admitirán hasta 15 cm en la 
zona de seguridad vial y hasta 
30 cm en zonas de visibilidad. 

En Bermas y Cunetas se 
admitirán hasta 15 cm 
en la zona de seguridad 
vial y hasta 30 cm en 
zonas de visibilidad. 

En Bermas y Cunetas se 
admitirán hasta 15 cm en la 
zona de seguridad vial y 
hasta 30 cm en zonas de 
visibilidad. 

Obstáculos Obstáculos en los primeros 6m medidos desde el borde de la berma. 
No se admitirá ningún 
tipo de obstáculo 

No se admitirá ningún tipo 
de obstáculo 

No se admitirá ningún tipo de 
obstáculo 

No se admitirá ningún 
tipo de obstáculo  

No se admitirá ningún tipo 
de obstáculo 

Erosiones y sedimentos 
Erosiones en taludes, contrataludes y en el derecho de Vía y/o Área de 
concesión en general. 

No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán 

Aguas empozadas (*) Aguas empozadas en Derecho de Vía. No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán 

Residuos 

Residuos de cualquier naturaleza o elementos extraños a la ruta (animales 
muertos, restos de accidentes, autos y cargas abandonadas, ramas y 
hojas, escombros o restos de Construcción o de materiales usados en la 
Conservación).  

No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán 

Propaganda 
Avisos o propaganda no autorizados en cualquier elemento del Derecho de 
Vía y/o Área de Concesión. 

No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán No se admitirán 

  (*)  No se considera este defecto en secciones localizadas en selva 

8. Para la conservación de túneles y obras complementarias  

8.a Niveles de servicio para: CALZADA Y BERMAS EN TUNELES 

Nivel de Servicio Tipo de Vía 

Autopista  

1ra clase 

Autopista  

2ra clase 

Carretera 

1ra clase 

Carretera 

2ra clase 

Carretera 

3ra clase 

Parámetro Medida IMD > 6000 4001 ≤ IMD ≤ 6000 2001 ≤ IMD ≤ 4000 400 ≤ IMD ≤  2000 IMD < 400 

(*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 

 (*) Los niveles de servicio exigidos para la Calzada y Bermas en Túneles, corresponderán a los establecidos anteriormente para cada tipo de pavimento: Afirmado, Pavimento Flexible 

 (Tratamiento Superficial, Carpeta Asfáltica), Pavimento Rígido. 
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